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Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di
ingegneria civile nella costruzione di strade

SABBIA RICICLATA

Forma delle particelle

- Appiattimento NPD

- Forma NPD
Dimensione delle particelle

- Designhazione 0/4

Gk 80

Massa volumica delle particelle NPD
Purezza

- Contenuto di fini 2

- Qualita dei fini SE 45; MB 2,5g/kg
Percentuale di superfici frantumate NPD
Resistenza alla frammentazione NPD
[Assorbimento NPD
Composizione/contenuto

- Classificazione degli aggregati grossi riciclati NPD

- Solfati idrosolubili di aggregati riciclati SSo.»

- Solfato solubile in acido ASq >

- Zolfo totale NPD

- Componenti che alterano la velocita di presa e ASSENTI

indurimento delle miscele legate con leganti
idraulici
Resistenza all'attrito NPD
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione ASSENTI
ASSENTI

Valori rappresentativi della campagna di produzione anno 2019



